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Lec classi di cui alla presente tabella sono attribuitc in conformita a quanto specificato nclla norma EN 13501-1
Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

Per qualsiasi componcentc esterno non sostanzialc di prodotti non omogenci.

Per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei.

Per il prodotlo nel suo insieme.

Durata della prova = 30 minuti.

Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusse radiante dopo
una prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il minore (ciog il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di
propagazionc dcl (uoco).

sl =Fumo <750 %.min; s2 =non sl.

Quando l¢ flamme investono la superficie ¢, se adeguato alle condiziont finali i applicazione del prodotto, la

parte laterale (di un oggetto).




