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ALLEGATO 2

ALLEGATO €

ELENCO DEI MATERIALI DA CONSIDERARE COME APPARTENENTI ALLE CLASSI Al E A1IFL DI REAZIONE
AL FUOCO
DI CUI ALLA DECISIONE 2000/147/CE SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE

Nota generale

Per essere considerati delle classi Al ¢ A1FL senza essere sottoposti a prove, i prodotti'devono essere composti solo di
uno o pit dei seguenti materiali. T prodotti composti mediante incollatura di uno o'pil dei seguenti materiali saranno
considerati delle classi Al e A1FL senza essetre sottoposti a prove a condizione cheéla colla non supeti 1o 0,1% del peso
0 del volume (in base a quello che produce 1'effetto pit restrittivo).

I pannclli (asscmblaggio dci matcriali isolanti, pcr cscmpio) che comportane.aino o pin strati organici ¢ i prodotti chc
contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad ecceziong della colla) sono esclusi dall’elenco.

Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da‘une strato non organico (prodotto metallico
rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti Aalle ‘classi Al e AIFL senza essere sottoposti a
prove.

Nessuno dei materiali che figurano nella tabella pud contenere/piv, dell’1% in peso o volume (in base a quello che
produce 1’effetto piu restrittivo) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.

Matcriale Osscrvazioni

Argilla espansa

Perlite espansa

Vermiculite espansa

Lana di roccia

Vetro multicellulare

Calcestruzzo Include il calcestruzzo pronto per I'uso e i prodotti
prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo

compresso

Calcestrnzzo in granuli (granulati ‘mincrali leggeri a bassa | Pno contencre aggiuntce ¢ additivi (come I ceneri volanti),

densita, ad eccezione dell’isolamento termico integrale) pigmenti ¢ altri  materiali.  Comprende elementi
prefabbricati
Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o

la calcc mescolati a matcriali fini (matcriali silicci, ccneri
volanti, loppa di altoforno) ¢ materiali  ccllulari.

Comprende elementi prefabbricati

Fibrocemento

Cemento

Calcc

Loppa.di altoforno/ceneri volanti
Materiale Osservazioni

Aggregato minerale

Ferro, acciaio ¢ acciaio inossidabile Non in forme finemente sminuzzate
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